
binára kerül (1. ábra). A szuperkritikus víz sűrűsége kisebb a fo-
lyékony vízénél, így kevésbé moderál, viszont nő a reaktor egy-
ségteljesítménye, továbbá jobb a radioaktív hulladékok hasznosí-
tása és tenyésztést tesz lehetővé. Mivel a cirkónium korrodálód-
na ilyen környezetben, ezért rozsdamentes acél üzemanyagbur-
kolatra van szükség, aminek neutronelnyelése miatt nagyobb dú-
sítású üzemanyagot kell alkalmazni. A terveknek magyar vonat-
kozása is van, a fűtőelemek csonkjainak áramlási jellemzőit a
BME Nukleáris Technika Intézetében modellezték [2].

A negyedik generációs tervek kötött szerepel a nagyon magas
hőmérsékletű reaktor (VHTR = Very High Temperature Reactor)
is, mely grafitmoderátoros héliumhűtésű reaktor. Az üzemanya-
ga állhat hagyományos kazettákból (2. ábra) vagy úgynevezett

TRISO-gömbökből, melyek urán- és tórium-dioxid vagy karbid-
golyókat tartalmaznak, pirolitikus szénnel és szilícium-karbiddal
több rétegben körülvéve. Ezt az elképzelést több golyós reaktor is
alkalmazta már, melyekben a gömbök a reaktor aktív zónáján
lassan áthaladva „kiégnek” és a zónából távozva feldolgozhatók.
A nagyon magas hőmérséklet 1000 °C-ot jelent, mely ideális a
termokémiai hidrogéngyártáshoz, ami a reaktor egyik fő célki-
tűzése [3]. Ugyanakkor ez jelentős akadályt jelent a felhasznál-
ható anyagok tekintetében, a pálcaburkolatokkal szemben a TRISO
üzemanyag borítása képes elviselni ilyen magas hőmérsékletet is.
Régebben Németországban épültek ehhez hasonló reaktorok, és
a Dél-Afrikai Köztársaság érdeklődött az építése iránt, jelenleg
Oroszország és Kína fejleszti.
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Az atomerőművek működéséről
egyszerűen, típusaik és jövőjük
Második rész

rásunk második részében a fejlett reaktorok alaptípusainak el-
képzeléseit és a tenyésztőreaktorok működési alapelveit is-

mertetjük [1]. További fejlesztést jelent az úgynevezett SMR típus,
mely kis moduláris reaktort jelent, ez a hagyományos, nagy
atomerőműveknél olcsóbb, könnyebben összeszerelhető elemek-
ből épülne fel. Erről a következő cikkben, Adorján Ferenc írásá-
ban olvashatnak.

Az atomerőművek új, „negyedik generációja”

A legújabb vízhűtésű reaktortípus, a szuperkritikus vízhűtésű re-
aktor (SCWR) a negyedik generációs elképzelések közé tartozik.
Ezek a jövő új atomreaktor-fajtáit jelentik, és még csak a terve-
zőasztalon léteznek, de az elkövetkező évtizedekben fontos sze-
rep juthat nekik a nukleáris energiatermelésben. Ebben a típus-
ban a kritikus pontja (374 °C, 22 MPa) felett tartott könnyűvíz
egyben a moderátor és a hűtőközeg. Magas hőmérséklete és a fo-
lyékony vízénél jobb hővezetése miatt nagyobb átalakítási hatás-
fok érhető el, a jelenlegi 35% helyett akár 45%. A forralóvizes tí-
pushoz hasonlóan ez is egykörös, vagyis a hűtővíz egyből a tur-
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1. ábra. A szuperkritikus vízhűtésű reaktor vázlata 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Supercritical-
Water-Cooled_Reactor.svg)

2. ábra. A nagyon magas hőmérsékletű reaktor felépítése
(https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/4113677.pdf)
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A tenyésztőreaktorok

Az energiatermelés melléktermékeként keletkező radioaktív hulla-
dék mennyisége ténylegesen nem sok az egyéb energiatermelési le-
hetőségekkel összehasonlítva. Ennek oka az, hogy a hasadás során
milliószor akkora energia szabadul fel, mint a kémiai reakciókban.
Így az energiatermeléshez felhasznált üzemanyag mennyisége is
ennyiszer kevesebb, és ebből adódóan a keletkezett hulladéké is.
Például a Paksi Atomerőmű eddigi működése során keletkezett
hulladék egy közepes méretű tanteremben is elférne. De radioak-
tivitása miatt valóban nagyon biztonságos módon kell kezelni,
majd elhelyezni, amire sokféle megoldás és elképzelés született. 

A tenyésztőreaktorok lehetőséget nyújtanak a termikus reak-
torok működése során keletkező kiégett fűtőelemek – mint nuk-
leáris hulladék – további felhasználására. Egy tenyésztőreaktor-
ban elérhető, hogy a termelődő és elfogyó hasadóanyag mennyi-
ségének az aránya egynél nagyobb legyen. A tenyésztőreaktorok
mind számukat, mind teljesítményüket tekintve egyelőre nem
játszanak jelentős szerepet bolygónk energiaellátásának biztosí-
tásában, azonban napjainkban ismét a figyelem középpontjába
kerültek. Az urán nem megújuló energiahordozó, a 235U-készle-
tek pedig a jelenlegi felhasználás és gazdaságossági viszonyok
mellett mindössze 50-100 évre elegendőek, így az atomenergia
fenntarthatóságának megőrzése érdekében a tenyésztőtechnoló-
giák kerülhetnek előtérbe. Egy tenyésztőreaktorban nemcsak az
urán 235-ös izotópját lehet felhasználni energiatermelésre, hanem
a nagyobb részt kitevő 238-as izotópot is. A 238U egy neutron be-
fogásával 239U-izotóppá alakul, mely azután béta-bomlással 239Np-
izotóppá bomlik. Ebből 2,4 nap felezési idővel béta-bomlás után
239Pu keletkezik, mely a 235U-hoz hasonlóan termikus neutron ha-
tására elhasad, közel ugyanakkora energia felszabadulása közben. 

Gyorsreaktorok

A gyorsreaktorok aktív zónájában nincs moderátor, ezekben a ne-
utronok nem lassulnak le, tehát bennük a láncreakciót gyors ne-
utronok tartják fenn. Magasan dúsított uránnal vagy plutóni-
ummal működnek, mely kiégett nukleáris üzemanyagokból és le-
szerelt atomtöltetekből származik. A gyorsreaktorok rendelteté-
se kettős: egyrészt villamos energiát, másrészt hasadóanyagot
termelnek, tehát tenyésztőreaktorok, melyek általában a 238U-t
használják tenyésztésre. Mivel a gyors neutronok által kiváltott
maghasadásokban átlagosan kettőnél több gyors neutron kelet-
kezik, ezért a reaktort a következőképpen tervezték meg:

– 1 neutron biztosítja a láncreakció fenntartását 239Pu vagy 235U
hasítása révén,

– 1 további neutron elnyelődik a 238U-ban (tehát plutóniumot
termel), 

– a fennmaradó neutronok pedig elnyelődnek a szerkezeti
anyagokban, a moderátorban, vagy kiszöknek a reaktorból. 

Annak érdekében, hogy a hűtőközeg ne lassítsa le a neutro-
nokat, ugyanakkor intenzív hőelvezetést biztosítson, a gyorsre-
aktorok hűtőközege általában folyékony fém (nátrium vagy
ólom), esetleg hélium lehet. Az urán dúsítása a ma működő gyors-
reaktorokban 20% körül van. A hasadóanyagot oxid- (UO2 és
PuO2) kerámia formájában viszik be a reaktorba, de vizsgálják a
karbid- (UC), a nitrid- (UN) és a fémötvözet- (például U-Pu-Zr)
alapú fűtőelemek alkalmazásának lehetőségét is, mivel ezeknek
jobb a hővezető képességük [4]. A következő három gyorsreaktor
a negyedik generációs típusok közé tartozik.

Folyékony nátriumhűtésű gyorsreaktor 
(Sodium-cooled Fast Reactor, SFR)

A nátrium hűtőközeg alkalmazásának előnye a jó hővezetése és
a gyenge neutronlassítási képessége, valamint a vízhez hasonló
sűrűsége miatt a keringetéséhez kis szivattyúteljesítmény szük-
séges. További előnye, hogy csekély a korróziója, és csak kismér-
tékben aktiválódik fel neutronok hatására, az aktivációs termék
(24Na) pedig rövid életű (felezési ideje 15 óra). 

Ezekben a reaktorokban három hűtőkör alkalmazását tervezik
az általában szokásos kettő helyett. A primer és a szekunder kör
nátriumot tartalmaz, a harmadik (tercier) kör pedig víz/gőz vagy
nitrogén lehet (3. ábra). Ennek oka a nátrium közismerten he-
ves reakciója vízzel és levegővel. A primer és a szekunder körben
közel atmoszférikus nyomáson keringő olvadt nátrium hőmér-
séklete 550 °C körül van. Az alacsony nyomás komoly előny a
víz- vagy gázhűtésű rendszerekhez képest. Az ilyen reaktorokban
jellemzően pozitív az üregtényező, vagyis ha valamilyen okból
üreg képződik, például a reaktorban forrni kezd a nátrium, ak-
kor a képződő buborékok miatt lecsökken a neutronbefogás és
ez tovább növeli a teljesítményt. Ez a probléma komplex zóna-
tervezéssel visszaszorítható. További probléma, hogy nem átlát-
szó, ami megnehezíti a karbantartást és ultrahangos vezérlésű
eszközöket kell használni.

Jelentős üzemeltetési tapasztalatok vannak ilyen típusú reak-
torok működtetésével kapcsolatban például Franciaországban
(Phénix és a Superphénix), Oroszországban (BOR-60, BN-350 és
BN-600), Japánban (Joyo és Monju), az Egyesült Államokban
(EBR II és Fermi I), valamint az Egyesült Királyságban (PFR); Kí-
nában (CEFR) és Indiában (FBTR) is foglalkoznak a gyorsreakto-
rok fejlesztésével. Franciaországban megtervezték, de aztán nem
építették meg az ASTRID nevű ipari léptékű reaktort, míg az
orosz BN-800 már készen van, ahogy a kínai CFR-600 is. Indiá-
ban jelenleg is építés alatt áll a PFBR, valamint további reaktoro-
kat terveznek Japánban (JSFR), Dél-Koreában (PGSFR) és az
Egyesült Államokban (TerraPower Natrium). 

Folyékony ólomhűtésű gyorsreaktor 
(Lead-cooled Fast Reactor, LFR)

Ólom hűtőközeg használata esetén a nyomás szintén atmoszfé-
rikus, a megengedhető üzemeltetési hőmérséklet 500 °C alatt
van. Előnye a nátriumhűtésű konstrukcióval szemben a vízzel és
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3. ábra. A nátriumhűtésű gyorsreaktor vázlata 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Sodium-
Cooled_Fast_Reactor_Schemata.svg)

Szabályozó 
rudak Hő-

cserélő

Szivattyú

Kondenzátor

Turbina Generátor
Elektromos

áram

Hűtés

Szivattyú
Szekunder nátrium

Premier nátrium

Gőzfejlesztő

Zóna
Szivattyú



Gázhűtésű gyorsreaktor (Gas-cooled Fast Reactor, GFR)

A hélium hűtőközegként való használata több előnnyel rendelke-
zik. Mivel nincs fázisátalakulás, a folyékonyfém-hűtésű típusok-
nál jóval magasabb hőmérséklet, közel 850 °C is elérhető, és en-
nek következtében nagyobb lehet az átalakítási hatásfok. Gyenge
a moderáló képessége és nem aktiválódik fel, kémiailag semle-
ges, hiszen nemesgáz, a szerkezeti elemek nem korrodálódnak. A
reaktor egykörös (5. ábra), vagyis a fűtőelemeken keresztül
áramló hélium közvetlenül egy gázturbinára jut, miközben állan-
dó nyomáson visszahűl (Brayton-ciklus).

A hélium alkalmazásának azonban hátrányai is vannak. Rend-
kívül kicsi a hőkapacitása, így nagy nyomásra és nagy térfogat-
áramra van szükség. Egy esetleges üzemzavar esetén a leállítás
után a remanens hő elvezetésére fenn kell tartani a keringést, egy
nyomásvesztéses baleset esetén ennek hiánya a fűtőelemek gyors
felmelegedéséhez vezethet, és a zónasérülés előtt kevés idő áll az
üzemeltetők rendelkezésére a szükséges biztonsági beavatkozá-
sok megtételéhez. Hűtőközeg-vesztéses üzemzavar esetében nem
elégséges a hélium természetes cirkulációja, kényszeráramlásra
vagy más gázok (pl. nitrogén, argon) befecskendezésére van szük-
ség. További kérdés, hogy a Föld héliumkészlete hány évre lesz
elegendő a felhasználás jelenlegi tempója mellett. 

Ilyen gyorsreaktor még nem épült, ezért nincsenek üzemelte-
tési tapasztalatok, viszont termikus reaktorok már működtek hé-
liumhűtéssel. Gázhűtésű termikus reaktor épült már több or-
szágban, ilyen az Egyesült Államok (UHTREX és Fort St. Vrain),
Egyesült Királyság (DRAGON), Kína (HTR-10), Németország
(AVR és THTR-300) és Japán (HTTR). Jelenleg a két kínai HTR-
PM működik, és Argentínában épül a CAREM. Az Egyesült Álla-
mokban (X-Energy) és az Egyesült Királyságban is tervezik egy
magas hőmérsékletű demonstrációs reaktor építését.

Ennek a reaktortípusnak fontos magyar vonatkozásai is van-
nak. Az ALLEGRO egy kis teljesítményű, héliumhűtésű de-
monstrációs gyorsreaktor tervét jelenti, amelynek célja a GFR
technológiai elemeinek tesztelése (fűtőelemek, biztonsági rend-

a levegővel való heves reakció kiküszöbölése. Az ólom nagy tö-
megszáma miatt jó árnyékolást nyújt gamma-sugárzás ellen is, a
reaktor leállítása után pedig a természetes cirkuláció miatt szi-
vattyú nélkül is tovább kering a hűtőközeg, és így az elektromos
hálózatról való leszakadás esetén is el tudja vezetni a remanens
hőt (4. ábra). Egy esetleges tartálytörés esetén gyorsan megszi-
lárdul, ami egyrészt kedvező, mert magába zárja a radioaktív
szennyezőket is, azonban megrongálhatja a szerkezet egyes ele-
meit és gőze mérgező. Nagy sűrűsége miatt a reaktor teljes tö-
mege is megnő, és aktív keringetés esetén nagy teljesítményű szi-
vattyúkra van szükség. Az ólom kémiai reakcióba lép az acél
szerkezeti elemekkel, ami korróziót okoz, a keletkező korróziós
termékek pedig elzárhatják a hűtőcsatornákat. Ez az áramlási se-
bességtől (max. 2 m/s) és az oldott oxigén koncentrációjától je-
lentősen függ, ezért erre folyamatosan ügyelni kell; különböző
tisztító eljárásokra is szükség van.

Egyes esetekben az ólommal együtt bizmutot használnak,
mert a kettő egymással eutektikumot, alacsony olvadáspontú
elegyet képez (44,5% ólom és 55,5% bizmut). Erre azért van
szükség, mert az ólom 327 °C alatt szilárdul meg, ezért a reak-
tort leállítás esetén is efölött kell tartani, míg az eutektikum ol-
vadáspontja 124 °C. A bizmut alkalmazásának azonban több hát-
ránya is van, egyrészt igen ritka elem, továbbá a reaktorban ra-
dioaktív és kémiailag is mérgező polónium keletkezik belőle. A
bizmut természetes 209-es tömegszámú izotópja neutronbefogás
révén 210-es tömegszámú polóniummá alakul, melynek 138 nap
a felezési ideje és alfa-bomló; megjelenhet a levegőben, ami koc-
kázatot jelent üzemeltetés és karbantartás során.

Ezzel a típussal kapcsolatban is kiterjedt üzemeltetési tapasz-
talattal rendelkeznek egyes nemzetek. Az 1970-es évek elején épí-
tett Alfa/Lira típusú szovjet gyártmányú tengeralattjárók ólom-
hűtésű gyorsreaktorokkal voltak felszerelve, bár a kedvezőtlen ta-
pasztalatok miatt ezt a szériát azóta nem használják. A korrózi-
ós problémák ezeken hűtőközeg-vesztéses és zónaolvadásos bal-
esetet is okoztak. Jelenleg is terveznek azonban hasonló reakto-
rokat, Oroszország a BREST-300 ólomhűtésű és a SVBR-100
ólom-bizmut reaktor, valamint Románia és Olaszország az ALF-
RED nevű kísérleti reaktor építését tervezi, Belgiumban pedig
megkezdődött a MYRRHA nevű részecskegyorsítós kutatóreak-
tor építésének első fázisa.
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5. ábra. A gázhűtésű gyorsreaktor vázlata (http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/a/ac/Gas-Cooled_Fast_Reactor_Schemata.
svg)

4. ábra. Az ólomhűtésű gyorsreaktor vázlata (http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/e/e7/Lead-Cooled_Fast_Reactor_Schemata.
svg)
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szerek). Az európai gázhűtésű reaktor tervezése 2000-ben EU-
projekt keretében indult meg, és jelenleg SafeG néven vizsgálják
a megvalósíthatóságát. Ezzel párhuzamosan egy magyar-cseh-
szlovák-lengyel V4G4 konzorcium – amelyet magyar részről az
Energiatudományi Kutatóközpont képvisel – készíti elő az AL-
LEGRO kísérleti reaktor építését a közép-európai régióban, a
CEA (Francia Atomenergia Ügynökség) segítségével. 

Sóolvadékos reaktorok

A grafitmoderátoros reaktorok egy különleges fajtáját képviselik
a sóolvadékos reaktorok (MSR = Molten Salt Reactor). Ezt a tí-
pust az amerikai Oak Ridge National Laboratory által vezetett Só-
olvadékos Reaktorkísérlet során fejlesztették ki 1954 és 1976 kö-
zött; 2000-ben a negyedik generációs elképzelések közé sorolták.
Léteznek elképzelések, melyben a sóolvadékot szilárd üzemanyag
hőjének elvezetésére használnák, de az elterjedtebb koncepció
szerint a sóolvadékos reaktorokban a primer köri hűtőközegben,
egy fluoridalapú sóolvadékban oldva található meg az urán-tet-
rafluorid (UF4) üzemanyag. A sóolvadék nagy előnye, hogy köz-
vetlen a hőátadás, nem falon keresztül kell a rossz hővezető ke-
rámiatablettától a burkolaton keresztül átvezetni a hőt a hűtőkö-
zegig. Másik alapvető jó tulajdonsága az atmoszférikus nyomá-
son elérhető magas hőmérséklet, mellyel magasabb energiaát-
alakítási hatásfok érhető el vagy kapcsolt energiatermelésre teszi
alkalmassá a reaktort [5].

A sóolvadékos reaktorokban általában olvadt fluoridos sókeve-
rék található (például 7LiF–BeF2–UF4 keverék nagyjából 65–34–1
tömeg%-arányban, 30% 235U-dúsítással). A só összetételétől füg-
gően 450 °C fölött olvad, olvadt állapotban közel átlátszó, forrás-
pontja pedig 1400 °C körüli, tehát a várt üzemi hőmérséklet kö-
zelében (600–900 °C) gőztenziója alacsony, és atmoszférikus nyo-
másviszonyok mellett használható. Nagy hőkapacitása és a vízhez
hasonló hővezetése alkalmassá teszi a hűtőkörökben való haszná-
latra. Hátránya, az olvadék viszonylag nagy sűrűsége (2,3 g/cm3)
és nagy viszkozitása, ezért a keringetése nagyobb szivattyútelje-
sítményt igényel, továbbá igen korrozív, és speciális ötvözetekre
van szükség. A lítiumból csak a 7-es izotóp használható (mely a lí-
tium 92%-át teszi ki), mivel a 6Li a reaktorban neutront befogva
tríciumot termel. Ezért izotópdúsításra van szükség, vagy más só-
kat kell alkalmazni, mint a nátrium vagy a cirkónium fluoridja. 

Az urán hasításához a ma elterjedt reaktorokhoz hasonlóan itt
is termikus neutronokra van szükség, vagyis a hasadási reakció-
ban keletkező neutronokat le kell lassítani moderátorközeg segít-
ségével. Erre a célra grafittömbök szolgálnak, melyek között csa-
tornákban folyik a sóolvadék (6. ábra). A fűtőanyag csak a gra-
fittömbök között lehet kritikus, mivel a só önmagában nem alkal-
mas moderátornak. A grafitot elhagyó olvadék ezután egy szepa-
rátorba kerül, ahol hélium buborékol át rajta, és eltávolítja a gáz-
halmazállapotú hasadási termékeket, köztük a nemesgáz kriptont
és a 135Xe reaktormérget. Ugyanitt ülepítéssel elválasztják a sótól a
csapadékokat (főleg azokat a nemesfémeket, melyek nem alkot-
nak fluoridot) [6]. Az olvadék továbbhaladva egy hőcserélőbe ke-
rül, ahol energiáját egy szekunder sóolvadékos körnek adja át,
majd szivattyú segítségével visszakerül az grafitos aktív zónába. 

A tórium a természetben előforduló radioaktív elem, a perió-
dusos rendszer 90. eleme. 1828-ban fedezte fel Jöns Jacob Berze-
lius. A villámok és zivatarok skandináv mitológia szerinti istené-
ről, Thorról nevezte el. A tóriumnak a természetben egy izotópja
fordul elő, a 232Th, mely 14 milliárd éves felezési idővel bomlik, al-
fa-részecskét emittálva. A bomlási sor többi izotópja lényegesen

gyorsabban, néhány nap alatt lebomlik, a sort a 208Pb zárja. A
földkéregben a tórium gyakorisága az óloméhoz hasonló, átlago-
san 9-10 ppm, mintegy 3-5-ször olyan gyakori, mint az urán.
Gazdaságosan kitermelhető készletei több millió tonnára tehetők,
nagy készletek találhatók Indiában és Ausztráliában.

A tórium a reaktorban egy neutron befogásával 233Th-má ala-
kul, mely béta-bomlással 233Pa-má bomlik, majd ez 27 napos fe-
lezési idővel béta-bomlás következtében 233U-ná alakul. Ez az
uránizotóp kiváló hasadóanyag; hasonló hasadási tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, mint a manapság használatos 235U-izotóp, de
kisebb eséllyel fog be neutront hasadás nélkül és több neutront
termel hasadásonként [5]. A tenyésztés során egy atommag ha-
sadásakor két-három neutron felszabadul, az egyik egy „termé-
keny” atomban (238U vagy 232Th) elnyelődve idővel új hasadó-
anyagot (239Pu vagy 233U) termel, vagyis tenyészt, a többi pedig a
reaktorban jelen lévő hasadóanyaggal ütközve fenn tudja tartani
a láncreakciót. 

A reaktor primer köri olvadékában 5% ThF4-ot oldva termi-
kus tenyésztőreaktort kapunk, mely egészen új lehetőséget nyit
meg. Az Oak Ridge-i kutatások szerint egy ilyen tóriumos reak-
tor tenyésztési tényezője 1,068 lehetne, vagyis képes lenne fedezni
a saját üzemanyagigényét a tenyésztés által, miközben egy kevés
uránfelesleg is képződik. A reaktor könnyen utántölthető tóri-
ummal, mely nem veszélyes, és önmagában az 238U-hoz hasonló-
an hasadásra képtelen, tenyésztéssel viszont nukleáris üzem-
anyagként is hasznosítható, mivel 233U keletkezik belőle. A reak-
tor utántöltése során nem kell a szilárd fűtőelemeket átrakni
vagy kicserélni, egyszerűen urán- vagy tórium-fluoridot kell hoz-
záadni az olvadékhoz, amiben az egyenletesen elkeveredik.

Ha a sóolvadékos reaktorból kivesszük a neutronok lassítására
szolgáló grafitot, akkor sóolvadékos gyorsreaktort kapunk, mely
nagy energiájú neutronokkal a nukleáris hulladékok hasznosítá-
sára és hasadóanyag tenyésztésre is képes, mind 238U-ból, mind
232Th-ból, fluorid- vagy kloridsók formájában. Az egyik elterjedt
konstrukcióban a lítium és a tórium – vagy egyéb nehézfém –
fluoridjának 77,5–22,5% arányú keverékét vizsgálják, mely
750 °C-ra melegszik a reaktorban, és 16 szivattyú fogja kerin-
getni az olvadékot az aktív zóna és a hőcserélők között. Ez az
elképzelés az utóbbi években egyre nagyobb támogatást nyert,
bár még csak az alapvető elméleti tervezés szintjén tart. Ennek
a tervezetnek magyar vonatkozása is van: a reaktor áramlási jel-
lemzőit szintén a BME Nukleáris Technika Intézetében model-
lezték [7].
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6. ábra. A sóolvadékos reaktor vázlata, a reaktor aktív zónája 
a grafittömbök között van (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/08/Molten_Salt_Reactor.svg)
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Összefoglalás

Írásunkban áttekintettük az atomenergia felszabadításának főbb
témaköreit, a maghasadás folyamatát, a láncreakció megvalósí-
tásának és szabályozásának lehetőségeit. Bemutattuk egy atom-
erőmű működésének fizikai alapjait, valamint az atomerőművek
különböző típusait, termikus és a gyorsreaktorokat egyaránt.
Ezek egy része régóta megépült vagy kereskedelmi forgalomban
van, mások viszont még csak a tervezőasztalon léteznek. Fon-
tosnak tartottuk ez utóbbiak, főleg a tenyésztőreaktorok bemu-
tatását is, hiszen az egyre növekvő energiaigény és a fogyatkozó
készletek következtében ezek közül kell majd választania az el-
következő generációknak, ha a következő évszázadban is hasz-
nosítani szeretné az atomenergiát. Emellett ezek jelentik a jelen-
legi kutatások főbb irányvonalait, és a kutatások folytatására ren-
geteg atomenergia iránt érdeklődő fiatalra lesz szükség a jövő-
ben is. ���

230 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

HONNAN LESZ ENERGIÁNK?

Adorján Ferenc

A kisméretű moduláris atom-
erőművek (SMR-ek) lehetőségei 
a klímavédelemi célok elérésében 

Bevezetés

A tavaly november végén tartott ENSZ Klímakonferencia (COP27
– Sarm es-Sejk) [1] megnyitóján az IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change) elnöke azt mondta: „A tudomány hang-
ja a klímaváltozásról már nem tud élesebb, erősebb és kijózaní-
tóbb lenni: nem azon a pályán haladunk, amely képes korlátoz-
ni a felmelegedést 1,5 oC alatt. Itt az ideje a közös cselekvésnek –
most!” 

Az IPCC 6., 2022-ben kiadott értékelő jelentése [2] bemutatta,
hogy azonnal és drasztikusan csökkenteni kell az üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátását (1. ábra), továbbá azt is, hogy globáli-
san a kibocsátásért döntő többségben a fejlett ipari országok
energiatermelése felelős (2. ábra). Ebből az látszik, hogy – első-
sorban – az energiatermelés forradalmi megújítására lenne szük-
ség. Természetesen a megújuló energiák hasznosítása is attraktív

lehetőség, de ennek jelentős korlátai vannak. Ezeken kívül csak
az atomenergia képes ÜHG-mentes energiatermelésre.

A 2021-ben, Glasgow-ban tartott COP26 értekezleten, az OECD
Nuclear Energy Agency igazgatója egy olyan elemzés eredmé-
nyeit mutatta be [3], amely szerint a 2050-re tervezett kibocsátá-
si célok ugyan elérhetőek kizárólagosan a megújuló energiák al-
kalmazásával is, de ennek elfogadhatatlan (finanszírozhatatlan)
költségvonzatai lennének. Természetesen a magas költségek el-
sősorban a járulékos tényezők, főleg a kínálat és az igények ösz-
szeegyeztetése miatt lépnek fel. A bemutatott eredmények sze-
rint a még drágának tartott atomenergia alkalmazása is a fi-
nanszírozható keretek között marad.

Ezek alapján azt látjuk, hogy sürgős váltásra van szükség az
energiatermelés terén, és ez csak úgy valósítható meg, ha a nuk-
leáris energiatermelés részarányát gyorsan és jelentősen felfut-
tatjuk a következő évtizedekben.

Az utóbbi években jelentős felpezsdülés volt tapasztalható a kisméretű moduláris reaktorokon (SMR) alapuló atom-
erőművekkel kapcsolatban: tervek, prototípusok, viták. Az SMR-ek segítségével – bizonyos feltételek teljesülése ese-
tén – az atomenergia részaránya tovább növelhető, és ez reális lehetőséget kínál a kitűzött klímavédelmi célok el-
érésére. A már kidolgozott és kidolgozás alatt álló SMR-ek egyszerre célozzák meg a nukleáris energiatermelés gaz-
daságosságának és biztonságosságának növelését. A közelmúlt eseményei alapján úgy tűnik, hogy az Európai Unió
szervei és több európai ország is támogatják, illetve érdeklődést mutatnak a téma iránt.

 Országos Atomenergia Hivatal, nyugdíjas 


